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Standard
Titel <les Standards

Umstell- Register- Bezugs-
Art Nummer Ausgabe füh rungsfrist Nummer nachweis

l 2 3 4 5 6 7

DK 669:620.1 Prüfung von metallischen Werkstoffen #

DIN 50 600 12.52 Prüfung metallischer Werkstoffe 
Metallographische Gefügebilder 
Abbildungsmaßstäbe und Formate

3237—56

DK 669:620.19 Korrosion
DIN 50 900 6.51X Korrosion der Metalle, Begriffe — 3238—56
DIN 50 909 10.54 Prüfung metallischer Werkstoffe 

Korrosionsversuche im Erdboden in 
Abwesenheit von elektrischen

— 3239—56

Erdströmen
(Ersatz für DIN 4860, Ausg. 10.42, 
Reg.-Nr. 00 791)

DIN 50 910 4.55 Prüfung metallischer Werkstoffe 
Einflußgrößen und Meßverfahren 
bei der Korrosion im Erdboden in 
Gegenwart von elektrischen Erd-

3240—56

•

strömen
(Ersatz für DIN 4861, Ausg. 10.42, 
Reg.-Nr. 00 792) t-CO

DIN 50 940 8.52 Korrosionsschutz — 3241—56
Prüfung von chemischen Ent-
rostungsmittein und Sparbeizzu-
Sätzen (Inhibitoren) für Stahl und COO
Eisen, Laboratoriumsversuche 0.

DIN 50 942 11.55 Korrosionsschutz — 3242—56 *+
Phosphatieren von Stahlteilen O

niw Sfi 049 1 1
Richtlinien öp

*Nü\J
Beiblatt

11 .JO Korrosionsschutz 
Phosphatieren von Stahlteilen

JO Cu
o

. Handelsübliche Phosphatierungs- t—1
verfahren *8

DIN 50 950 9.52 Prüfung galvanischer Überzüge — 3244—56
Na

Mikroskopische Bestimmung der a>
Schichtdicke CO

DIN 50S53 1.55 Prüfung galvanischer Überzüge — 3245—56 3CS
Bestimmung der Schichtdicke von -CTJ
dünnen Chromüberzügen nach dem C
Tüpfel verfahren COt-.

DIN 50 956 12.54 Prüfung galvanischer Überzüge — 3246—56
O>

Porenprüfung von Überzügen auf ■8
Zink und Zinklegierungen JD

Kupfersulfat-Verfahren 'S
DIN 50 971 10 54 Galvanische Überzüge 

(Chemikalien für cyanidische
— 3247—56 u*

Zinkbäder

DK 669.14—41 Stahlbleche
DIN 17 155 10.51 Kesselbleche, Technische Lieferbe- — 3255—56

Bl. 1 dingungen
DIN 17 155 

Bl. 2
10.51 Kesselbleche, Eigenschaften — 3256—56

DIN 17 155 5.52 Kesselbleche, Technische Lieferbe- — 3257—56
Beiblatt dingungen, Eigenschaften

DK 669.14—42 Stahlprofile
DIN 4443 6.55 Stahlfenster-Profile — 3250—56

gewalzt, Reihe B 38
(Ersatz für Ausg. 6.48, Reg.-Nr. 00 863)

DIN 4444 6.55 Stahlfenster-Profile — 3251—56
gewalzt. Reihe B 48

(Ersatz für Ausg. 6.48, Reg.-Nr. 00 864)
DIN 4447 6.55 Stahlfenster-Profile — 3252—56

gewalzt, Reihe D 80
(Ersatz für Ausg. 6.48, Reg -Nr. 00 867)


