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Art I Nummer Ausgabe/
Anordnung Gruppe Titel des Standards Verbind­

lich ab

DK 678.4:620.1 Prüfung von Kautschuk und Gummi
TGL 14363 9.62/203 t 490 Prüfung von Elastomeren, Herstellung von Probekörpern 1. 7. 63
TGL 14365 9.62/203 490 Prüfung von Elastomeren, Bestimmung der Härte nach 

Shore — А
1. 7. 63

TGL

»—
* co о 9.62/203 490 Prüfung von Elastomeren, Bestimmung der Dichte 1. 7. 63

DK 678.5Z.8-4 Halbzeug
TGL 12242 9.62/203 425 Schichtpreßstoffe; Hartpapier-Tafeln, Abmessungen 1. 4. 63
TGL 12243 9.62/203 425 Schichtpreßstoffe; Hartgewebe-Tafeln, Abmessungen 1. 4. 63
TGL 12244 9.62/203 425 Schichtpreßstoffe; Rundstäbe, formgepreßt, aus Hartpapier 

oder Hartgewebe
1. 4. 63

TGL 12245 9.62/203 425 Schichtpreßstoffe; Rund-Rohre, formgepreßt, bis Wanddicke 
5 mm, aus Hartpapier oder Hartgewebe

1. 4. 63

TGL 12246 9.62/203 425 Schichtpreßstoffe; Flachstäbe, formgepreßt, aus Hartpapier 
oder Hartgewebe

1. 4. 63

TGL 12247 9.62/203 425 Schichtpreßstoffe; Flach-Rohre, formgepreßt, aus Hartpapier 
oder Hartgewebe

1. 4. 63

TGL 12248 9.62/203 425 Schichtpreßstoffe; Vierkantstäbe, formgepreßt, aus Hartpapier 
oder Hartgewebe

1. 4. 63

TGL 12249 9.62/203 425 Schichtpreßstoffe; Vierkant-Rohre, formgepreßt, aus Hart­
papier oder Hartgewebe

1. 4. 63

TGL 12250 9.62/203 425 Schichtpreßstoffe; Sechskantstäbe, formgepreßt, aus Hart­
papier oder Hartgewebe

1. 4. 63

TGL 12251
i

9.62/203 425 Schichtpreßstoffe; Sechskant-Rohre, formgepreßt, aus Hart­
papier oder Hartgewebe

1. 4. 63

DK 74 Zeichnungen. Zeichengeräte
TGL j 0-407 I 

Blatt 1 j
9.62/203

!i

311 Sinnbilder für Niete, Schrauben und Lochdurchmesser bei
Stahlbaukonstruktionen
(Ersatz für TGL 0—407 Bl. 1 Ausg. 6.61)

1.1. 63

Bezugsnachweis: Buchhaus Leipzig, Abteilung Standards, Leipzig C 1, Querstraße 4—6

Zurückziehung der Verbindlichkeit

Art Nummer Ausgabe/
Anordnung Gruppe Titel des Standards

Verbind­
lichkeit 
aufge­

hoben ab

DK 381.822 Fabrik-, Waren- und Gütezeichen
TGL 3933 

Blatt 4
8.59/203 030 Material- und Warenprüfung; Gütezeichen für Erzeugnisse 

im Bereich der Schiffssicherheit und Schiffsführung 
Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der 
АО Nr. 78 vom 3. 12. 1959 (GBl. II S. 353)
(Ersetzt durch TGL 3933 Bl. 4 Ausg. 9.62)

1. 1.63

DK 546 Anorganische Chemie
TGL 6802 8.60/203 413 Labor- und Feinchemikalien; Hydrazinsulfat 

Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht-in der 
АО Nr. 90 vom 29. 8. 1960 (GBl. II S. 360) 
(Ersetzt durch TGL 6802 Ausg. 9.62)

1. 5.63

TGL 6806 7.61/203 412 Labor- und Feinchemikalien; Natriumcarbonat, kristallisiert 
Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der 
АО Nr. 136 vom 24. 7. 1961 (GBl. Ill S. 303)
(Ersetzt durch TGL 6806 Ausg. 9.62)

1. 5.63

TGL 7162 8.60/203 413 Labor- und Feinchemikalien; Natriumnitrosopen- 
tacyanoferrat(III)
Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der 
АО Nr. 90 vom 29. 8. 1960 (GBl. II S. 360)
(Ersetzt durch TGL 7162 Ausg. 9.62)

1. 5.63


