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Art Nummer Ausgabe/ 
Anordnung 1 Gruppe Titel des Standards Verbind­

lich ab

DK 674.81/.82 Holzfaser- und Holzspanplatten
TGL 11374 . 12.62/229 535

1
1 Prüfung von Faserplatten; Bestimmung der Biegefestigkeit 
1 (Ersatz für TGL 11374 Ausg. 9.61)

1. 7.63

DK 676.3 Schreib-, Druck- und Zeichenpapier
TGL 4300 12.62/229 555 Papier für Schreibzwecke; Durchschlagpapier 

(Ersatz für TGL 4300 Ausg. 7-58)
1. 10. 63

DK 676.4 Papiere für verschiedene gewerbliche Zwecke
TGL 9388 

Blatt 1
12.62/229 555 Papier für Sonderzwecke; Spinnpapier für Erntebindegarn 

und Webgarn, Masse je Flächeneinheit, Rollenbreiten
1. 10. 63

DK 67 6.6/. 7 Karton. Pappen
TGL 17700 12.62/229 557 Karton für Ausstattungszwecke; Umschlagkarton 

(Ersatz für TGL 55564:1 Ausg. 5.55 
TGL 55564:2 Ausg. 5.55)

1. 10. 63

TGL 17701 12.62/229 557 Karton für Bürozwecke; Karteikarton 
(Ersatz für TGL 55564:1 Ausg. 5.55 

TGL 55564:2 Ausg. 5.55)

1. 10. 63

TGL 17702 12.62/229 557 Karton für Bürozwecke; Manilakarton 
(Ersatz für TGL 55564:1 Ausg. 5.55 

TGL 55564:2 Ausg. 5.55)

1. 10. 63

DK 677.051/.058 Spinn-, Spul- und Webereimaschinen <
TGL 13945 12.62/229 326 Webmaschinen; Zwischenschlaufen für Jacquardgehänge 

(Ersatz für TGL 13945 Ausg. 2.62)
1. 7.63

TGL 15420 
Blatt 1

12.62/229 326 Webmaschinen; Lamellen für Kettfadenwächter für 
mechanische Auslösung

1. 10. 63

TGL 15420 
Blatt 2

12.62/229 326 Webmaschinen; Lamellen für Kettfadenwächter für 
elektrische Auslösung

1. 10. 63

TGL 17218 12.62/229 326 Textilveredlungsmaschinen; Wickelwalzen, Anschlußmaße 1. 10. 63
TGL 17560 12.62/229 326 Spinnkannen rund 1. 1.64

DK 677.06 .6 Erzeugnisse der Textilindustrie
TGL 0-53886 12.62 229 660 Prüfung von Textilien; Bestimmung der Wasserdurchlässigkeit 

(Wasserdruckversuch)
1. 7. 63

DK 677.11 Leinengewebe unc Bast
TGL 16980 12.62/229 664 Gewebe für Segel; Schiffstuch aus Leinen, 

Technische Lieferbedingungen
1. 7.63

DK 677.21 Baumwollgewebe
TGL 16981 12.62 229 662 Gewebe für Segel; Jachttuch aus Baumwolle, 

Technische Lieferbedingungen
1. 7. 63

DK 67 7.51 Asbest. Asbesterzeugnisse
TGL 0-52910 12.62'229 495 Prüfung von Asbest und Asbesterzeugnissen, Zugversuch an 

Asbestplatten und It-Platten
1. 7.63

DK 67 7.61 '.65 Mischgewebe. Gefilzte Stoffe. Teppiche
TGL 14647 12.62 229 661 Gewebe säurehemmend, Technische Lieferbedingungen 1. 7.63

DK 67 7.661 Kulierwaren. Strickwaren. Kettenwirkwaren
TGL 16251 

Blatt 1
12.62 229 381/

326
Rechts/Links-Kleinrundstrickmaschinen; Zungennadeln für 
Feinheit 34 E (0,747 mm), Abmessungen

1. 10. 63

DK 67 8.4 Kautschuk und Gummi
TGL 14373 12.62 229 493 Prüfung von Elastomeren; Trennversuch 1. 7.63
TGL 14374 12.62 229 490 Prüfung von Elastomeren; Bestimmung der Plastizität nach 

Baader im Warmdruckversuch
1. 10. 63


